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Supported ProjectsSupported Projects1. Özdemir Doğan D., Tuğut F., Akın H., Demir H., Özdemir A. K., Project Supported by Higher Education Institutions,Kaide materyali olarak kullanılan akriliklere değişik oranlarda farklı tiplerde bor ilavesi sonucu bazı fizikselözelliklerinin sitotoksisitelerinin ve bakteri tutunumlarının incelenmesi, 2010 - 2012
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCIPublished journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI1. Applied and computational investigation of plasticizing effects of dibutyl maleate on polymethylApplied and computational investigation of plasticizing effects of dibutyl maleate on polymethylmethacrylate acrylic resin materialmethacrylate acrylic resin materialTUĞUT F., BOLAYIR G., GÜLNAHAR E., BATIR G. G., BOZTUĞ A., Maslov M. M.Journal of Molecular Structure, vol.1296, 2024 (SCI-Expanded)2. Tensile bond strength of soft and hard relining materials to  conventional and additivelyTensile bond strength of soft and hard relining materials to  conventional and additivelymanufactured denture-base materialsmanufactured denture-base materialsKÖSEOĞLU M., TUĞUT F., Akin H.JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.32, pp.74-80, 2023(SCI-Expanded)3. Airborne-particle abrasion; searching the right parameterAirborne-particle abrasion; searching the right parameterCOŞKUN M. E., AKAR T., TUĞUT F.JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.13, no.4, pp.293-300, 2018 (SCI-Expanded)4. Tensile Bond Strength between Soft Liners and Two Chemically Different Denture Base Materials:Tensile Bond Strength between Soft Liners and Two Chemically Different Denture Base Materials:Effect of ThermocyclingEffect of Thermocycling



TUĞUT F., COŞKUN M. E., Dogan D., KIRMALI Ö., AKIN H.JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.25, no.4, pp.319-323, 2016 (SCI-Expanded)5. Assessment of Body Image and Quality of Sexual Life of Women Using Intraoral Prosthesis: AAssessment of Body Image and Quality of Sexual Life of Women Using Intraoral Prosthesis: AFollow-Up StudyFollow-Up StudyTUĞUT N., TUĞUT F., Ata E.SEXUALITY AND DISABILITY, vol.33, no.3, pp.375-384, 2015 (SSCI)6. In vitro  comparison of the cytotoxicity and water sorption of two different denture base systems.In vitro  comparison of the cytotoxicity and water sorption of two different denture base systems.AKIN H., TUĞUT F., Polat Z.Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, vol.24, no.2, pp.152-5, 2015(SCI-Expanded)7. Effects of Different Surface Treatments on the Bond Strength of Acrylic Denture Teeth toEffects of Different Surface Treatments on the Bond Strength of Acrylic Denture Teeth toPolymethylmethacrylate Denture Base MaterialPolymethylmethacrylate Denture Base MaterialAKIN H., KIRMALI Ö., TUĞUT F., COŞKUN M. E.PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.32, no.9, pp.512-516, 2014 (SCI-Expanded)8. Investigation of bonding properties of denture bases to  silicone-based soft denture liner immersedInvestigation of bonding properties of denture bases to  silicone-based soft denture liner immersedin isobutyl methacrylate and 2-hydroxyethyl methacrylatein isobutyl methacrylate and 2-hydroxyethyl methacrylateAKIN H., TUĞUT F., MUTAF B., Guney U.JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.6, no.2, pp.121-125, 2014 (SCI-Expanded)9. Shear Bond Strength of Denture Teeth to  Two Chemically Different Denture Base Resins afterShear Bond Strength of Denture Teeth to  Two Chemically Different Denture Base Resins afterVarious Surface TreatmentsVarious Surface TreatmentsAKIN H., TUĞUT F., Guney U., Akar T.JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.23, no.2, pp.152-156, 2014 (SCI-Expanded)10. Tensile bond strength of silicone-based soft denture liner to  two chemically different denture baseTensile bond strength of silicone-based soft denture liner to  two chemically different denture baseresins after various surface treatmentsresins after various surface treatmentsAKIN H., TUĞUT F., Guney U., KIRMALI Ö., Akar T.LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.28, no.1, pp.119-123, 2013 (SCI-Expanded)11. Effects of Sandblasting and Laser Irradiation on Shear Bond Strength of Low-fusing Porcelain toEffects of Sandblasting and Laser Irradiation on Shear Bond Strength of Low-fusing Porcelain toTitaniumTitaniumAKIN H., TUĞUT F., TOPÇUOĞLU S., KIRMALI Ö.JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, vol.15, no.1, pp.55-63, 2013 (SCI-Expanded)12. Effect of Er:YAG laser application on the shear bond strength and microleakage between resinEffect of Er:YAG laser application on the shear bond strength and microleakage between resincements and Y-TZP ceramicscements and Y-TZP ceramicsAKIN H., TUĞUT F., Akin G. E., Guney U., MUTAF B.LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.27, no.2, pp.333-338, 2012 (SCI-Expanded)13. Strength of the bond between a silicone lining material and denture resin after Er:YAG laserStrength of the bond between a silicone lining material and denture resin after Er:YAG lasertreatments with different pulse durations and levels of energytreatments with different pulse durations and levels of energyTUĞUT F., Akin H., Mutaf B., Akin G. E., Ozdemir A. K.LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.27, no.2, pp.281-285, 2012 (SCI-Expanded)14. Effect of different surface treatments on tensile bond strength of silicone-based soft denture linerEffect of different surface treatments on tensile bond strength of silicone-based soft denture linerAkin H., TUĞUT F., Mutaf B., Akin G., ÖZDEMİR A. T.LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.26, no.6, pp.783-788, 2011 (SCI-Expanded)
Articles Published in Other JournalsArticles Published in Other Journals1. Comparison of Bond Strength of Soft Denture Liner on the Denture Base Materials Produced byComparison of Bond Strength of Soft Denture Liner on the Denture Base Materials Produced byDifferent Methods and Effect of ThermocyclingDifferent Methods and Effect of ThermocyclingTUĞUT F., Koyu T., TÜRKYILMAZ O.Journal of Advanced Oral Research, vol.15, no.2, pp.124-130, 2024 (ESCI)



2. Farklı Güç Seviyelerinde Thulium Fiber Lazer Uygulanan Protez Kaide Maddesi ile Yumuşak AstarFarklı Güç Seviyelerinde Thulium Fiber Lazer Uygulanan Protez Kaide Maddesi ile Yumuşak AstarMateryali Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi: Pilot ÇalışmaMateryali Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi: Pilot ÇalışmaTuğut F., Göze Saygın A., Yılmaz O.Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi, vol.2, no.1, pp.9-13, 2023 (Peer-Reviewed Journal)3. Effect of Repair and Thermal Cycling on The Flexural Strength of Denture Base Materials FabricatedEffect of Repair and Thermal Cycling on The Flexural Strength of Denture Base Materials Fabricatedfrom Different Methods Tamir ve Termal Döngünün Farklı Yöntemlerle Üretilen Protez Kaidefrom Different Methods Tamir ve Termal Döngünün Farklı Yöntemlerle Üretilen Protez KaideMateryallerinde Bükülme Dayanımına EtkisiMateryallerinde Bükülme Dayanımına EtkisiTUĞUT F., KOYU T.Cumhuriyet Dental Journal, vol.26, no.2, pp.157-163, 2023 (Scopus)4. Comparison of the Effect of the Same Polishing Method on the Surface Roughness of Conventional,Comparison of the Effect of the Same Polishing Method on the Surface Roughness of Conventional,CAD/CAM Milling and 3D Printing Denture Base Materials Konvansiyonel, CAD/CAM Kazıma ve 3DCAD/CAM Milling and 3D Printing Denture Base Materials Konvansiyonel, CAD/CAM Kazıma ve 3DBaskılı Protez Kaide Materyalleri Üzerine Uygulanan Aynı Polisaj Yönteminin Yüzey PürüzlülüğüneBaskılı Protez Kaide Materyalleri Üzerine Uygulanan Aynı Polisaj Yönteminin Yüzey PürüzlülüğüneEtkisinin KarşılaştırılmasıEtkisinin KarşılaştırılmasıDEMİRKOL D., TUĞUT F.Cumhuriyet Dental Journal, vol.26, no.3, pp.281-286, 2023 (Scopus)5. The Effect of Cooling Times on the Bonding Between Porcelain and Metal Alloys Fabricated byThe Effect of Cooling Times on the Bonding Between Porcelain and Metal Alloys Fabricated byDifferent Techniques: In Vitro  StudyDifferent Techniques: In Vitro  StudyÜNAL E., TUĞUT F.JOURNAL OF ADVANCED ORAL RESEARCH, vol.13, no.1, pp.69-77, 2022 (ESCI)6. Farklı yöntemlerle üretilen ve yüzey işlemleri uygulanan metal alt yapıların dental seramikler ileFarklı yöntemlerle üretilen ve yüzey işlemleri uygulanan metal alt yapıların dental seramikler ilebağlantı dayanımlarının değerlendirilmesi: Deneysel çalışmabağlantı dayanımlarının değerlendirilmesi: Deneysel çalışmaTUĞUT F., GÖZE SAYGIN A., DURUKAN D.7tepe Klinik, vol.18, no.3, pp.55-61, 2022 (Peer-Reviewed Journal)7. Sağlık Alanında Okuyan Öğrencilerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Alanında Okuyan Öğrencilerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Durumluk Süreklilik Kaygı,Durumluk Süreklilik Kaygı,Algılanan Stres ve Depresyon Düzeylerinin Algılanan Stres ve Depresyon Düzeylerinin BelirlenmesiBelirlenmesiTUĞUT F., TUĞUT N., YEŞİLDAĞ ÇELİK B.Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.136-144, 2021 (Peer-Reviewed Journal)8. Effects of boron on the mechanical properties of polymethylmethacrylate denture base materialEffects of boron on the mechanical properties of polymethylmethacrylate denture base materialÖZDEMİR A. K., Dogan D., TUĞUT F., DEMİR H., Akin H.EUROPEAN ORAL RESEARCH, vol.55, no.1, pp.45-53, 2021 (ESCI)9. Investigation of Impact Strength, Water Sorption and Cytotoxicity of Denture Base Resin ReinforcedInvestigation of Impact Strength, Water Sorption and Cytotoxicity of Denture Base Resin Reinforcedwith Polypropylene Fiber: In Vitro  Studywith Polypropylene Fiber: In Vitro  StudyTUĞUT F., COŞKUN M. E., Akin H., Dogan D.JOURNAL OF ADVANCED ORAL RESEARCH, vol.11, no.2, pp.208-214, 2020 (ESCI)10. Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Zirkonyum Seramiğinde Yüzey Pürüzlülüğünün DeğerlendirilmesiFarklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Zirkonyum Seramiğinde Yüzey Pürüzlülüğünün DeğerlendirilmesiTUĞUT F., GÜNEY Ü.Selcuk Dental Journal, 2020 (Peer-Reviewed Journal)11. The Effect Of Two Different Rapid Sintering Protocols and Two Different Surface Treatments onThe Effect Of Two Different Rapid Sintering Protocols and Two Different Surface Treatments onLight Transmission of Multi-Layer Monolithic ZirconiaLight Transmission of Multi-Layer Monolithic ZirconiaCOŞKUN M. E., TUĞUT F.Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2019 (Peer-Reviewed Journal)12. INFLUENCE OF CONCENTRATIONS OF METHACRYLATE AND ACRYLATE MONOMERS ON THEINFLUENCE OF CONCENTRATIONS OF METHACRYLATE AND ACRYLATE MONOMERS ON THEPROPERTIES OF FIBER REINFORCED POLYMETHYL METHACRYLATE DENTURE BASE MATERIALSPROPERTIES OF FIBER REINFORCED POLYMETHYL METHACRYLATE DENTURE BASE MATERIALSTUĞUT F., TURGUT M., SARAYDIN D.ACTA CHEMICA IASI, vol.26, no.2, pp.329-350, 2018 (ESCI)13. Silikon Esaslı Yumuşak Astar Materyallerinde Bekletme Sürelerinin Sertlik Ve Su Emilimi ÜzerineSilikon Esaslı Yumuşak Astar Materyallerinde Bekletme Sürelerinin Sertlik Ve Su Emilimi ÜzerineEtkisiEtkisiTUĞUT F., COŞKUN M. E., AKAR T.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.28, no.4, pp.469-474, 2018 (Peer-Reviewed Journal)14. The Effects of Some Drinks on Saliva pHThe Effects of Some Drinks on Saliva pHDemir T., Demir H., Görler O., Özden S., Özdemir Doğan D., Tuğut F., Göze Saygın A., Ülgey M., Muslu Z.



JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, vol.5, no.4, pp.1-4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)15. The effect of different beverages on the surface roughness and hardness of soft denture liningThe effect of different beverages on the surface roughness and hardness of soft denture liningmaterialsmaterialsTUĞUT F., COŞKUN M. E., AKIN H.7tepe Klinik, vol.13, no.2, pp.25-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal)16. Farklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki BağlanmaFarklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki BağlanmaDirencine EtkisiDirencine EtkisiTUĞUT F., COŞKUN M. E., AKIN H.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.104-109, 2016 (Peer-Reviewed Journal)17. Investigation of Thermal Stress In Different Metal Based Dental Restorations By MathematicalInvestigation of Thermal Stress In Different Metal Based Dental Restorations By MathematicalAnalysisAnalysisCOŞKUN M. E., BOYRAZ T., TUĞUT F., AKIN H.cumhuriyet dental journal, vol.18, no.4, pp.311-317, 2015 (Scopus)18. Investigation of thermal stress in different metal-ceramic restorations by mathematical analysisInvestigation of thermal stress in different metal-ceramic restorations by mathematical analysisCOŞKUN M. E., BOYRAZ T., TUĞUT F., AKIN H.Cumhuriyet Dental Journal, vol.18, no.4, pp.311-317, 2015 (Scopus)19. Farklı Oranlarda Polipropilen Fiber İlaveli Akriliklerde Transvers Direnç ve Yüzey PürüzlülüğününFarklı Oranlarda Polipropilen Fiber İlaveli Akriliklerde Transvers Direnç ve Yüzey PürüzlülüğününİncelenmesiİncelenmesiTUĞUT F., COŞKUN M. E., ÖZDEMİR DOĞAN D., AKAR T., GÜNEY Ü.Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.45-51, 2015 (Peer-Reviewed Journal)20. Hareketli Protezlerin Temizliğine Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiHareketli Protezlerin Temizliğine Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiTUĞUT F., COŞKUN M. E., ÖZDEMİR DOĞAN D., AKIN H.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.20, no.3, pp.153-161, 2014 (Peer-Reviewed Journal)21. Comparison of Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth with MOD Cavity Using DifferentComparison of Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth with MOD Cavity Using DifferentTechniques of Fiber İnsertionTechniques of Fiber İnsertionKIRMALI Ö., ŞAHİN O., AYTAÇ F., SARI F., TUĞUT F., KUŞTARCI A.Journal of Restorative Dentistry, vol.2, no.3, pp.144-148, 2014 (Peer-Reviewed Journal)22. Travmatik Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisinin Üç Yıllık Takibi: Travmatik Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisinin Üç Yıllık Takibi: Olgu RaporuOlgu RaporuÜNAL M., TUĞUT F., DEMİR H.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.380-384, 2013 (Peer-Reviewed Journal)23. Total and partial ear epithesis : two case reports with review of literature.Total and partial ear epithesis : two case reports with review of literature.ÖZDEMİR DOĞAN D., DOĞAN M., ŞEKER E., TUĞUT F., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Dental Journal, vol.16, no.3, pp.1-5, 2013 (Scopus)24. Fiberle Kuvvetlendirilmiş Akrilik Rezinlerde Farklı Monomer İlavesinin Su Emilim Miktarına EtkisiFiberle Kuvvetlendirilmiş Akrilik Rezinlerde Farklı Monomer İlavesinin Su Emilim Miktarına EtkisiTUĞUT F., TURGUT M., ŞAHİN O., SARAYDIN D.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.162-169, 2011 (Peer-Reviewed Journal)25. İki Farklı Protez Kaide Materyalinin Transvers ve Darbe Dirençlerinin Karşılaştırılmasıİki Farklı Protez Kaide Materyalinin Transvers ve Darbe Dirençlerinin KarşılaştırılmasıAKIN H., TUĞUT F., GÜNEY Ü., ÖZDEMİR A. K.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.243-247, 2011 (Peer-Reviewed Journal)26. Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Gelir  Düzeyinin Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Gelir  Düzeyinin Diş Kaybı ve Protetik Tedaviler ÜzerindekiDiş Kaybı ve Protetik Tedaviler ÜzerindekiEtkilerinin DeğerlendirilmesiEtkilerinin DeğerlendirilmesiAKIN H., TUĞUT F., GÜNEY Ü., AKAR T., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Dental journal, vol.14, no.3, pp.50-56, 2011 (Scopus)27. Kırılmış Bir Anterior Dişin Prefabrik Post Desteği Ve Kendi Kırık Parçası İle Restore Edilmesi: OlguKırılmış Bir Anterior Dişin Prefabrik Post Desteği Ve Kendi Kırık Parçası İle Restore Edilmesi: OlguRaporuRaporuTUĞUT F., DEMİR H., DOĞAN O. M.Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.5, no.3, pp.74-77, 2011 (Peer-Reviewed Journal)28. Effect of Sandblasting with Different Size of Aluminum Oxide Particles on Tensile Bond Strength ofEffect of Sandblasting with Different Size of Aluminum Oxide Particles on Tensile Bond Strength ofResilient Liner to  Denture BaseResilient Liner to  Denture BaseAKIN H., TUĞUT F., MUTAF B., GÜNEY Ü., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Dental Journal, vol.14, no.1, pp.5-11, 2011 (Scopus)



29. İki Farklı Kök Kanal Dolum Tekniği Ve İki Farklı Post Sisteminin Apikal Sızıntı Üzerine Etkilerininİki Farklı Kök Kanal Dolum Tekniği Ve İki Farklı Post Sisteminin Apikal Sızıntı Üzerine EtkilerininİncelenmesiİncelenmesiKUŞTARCI A., TUĞUT F., ÖZÇOBAN H., KIRMALI Ö., ZAN R.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.94-101, 2011 (Peer-Reviewed Journal)30. İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POSTSİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNEİKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POSTSİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNEETKİLERİNİN İNCELENMESİETKİLERİNİN İNCELENMESİKUŞTARCI A., TUĞUT F., Özçoban H., KIRMALI Ö., ZAN R.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.94-101, 2011 (Peer-Reviewed Journal)31. Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyonu Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyonu OLGU RAPORU VEOLGU RAPORU VE18 AYLIK TAKİP18 AYLIK TAKİPTUĞUT F., ÜNAL M., KAPTAN A., DOĞAN O. M.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.207-212, 2009 (Peer-Reviewed Journal)32. Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu veOlgu Raporu ve18 Aylık Takip18 Aylık TakipTUĞUT F., ÜNAL M., KAPDAN A., DEMİR H., DOĞAN O. M.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.197-202, 2009 (Peer-Reviewed Journal)33. Gastroözofagal Reflü Hastalığı Olan Bireylerdeki Diş Erozyon Sıklığının AraştırılmasıGastroözofagal Reflü Hastalığı Olan Bireylerdeki Diş Erozyon Sıklığının AraştırılmasıTUĞUT F., ÖZDEMİR DOĞAN D., POLAT N. T., YILMAZ A., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.29-32, 2009 (Scopus)34. Fiberle güçlendirilmiş kompozit köprüFiberle güçlendirilmiş kompozit köprüÖZDEMİR DOĞAN D., YALÇIN YELER D., TUĞUT F.Cumhuriyet Dental Journal, 2009 (Scopus)35. Mandibular Tam Protez Ölçü Modellerinin Üç Boyutlu Bir Ölçüm Yöntemiyle KarşılatırılmasıMandibular Tam Protez Ölçü Modellerinin Üç Boyutlu Bir Ölçüm Yöntemiyle KarşılatırılmasıTUĞUT F., SARI F., ŞAHİN O., AYHAN E., DEMİR H., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.105-110, 2009 (Scopus)36. Farklı Tipteki Dental implantların Mekanik Başarı ve Başarısızlığı: Farklı Tipteki Dental implantların Mekanik Başarı ve Başarısızlığı: İki Yıllık Takip Çalışmasıİki Yıllık Takip ÇalışmasıAKIN H., COŞKUN M. E., SARI F., TUĞUT F., ÖZDEMİR H., ÖZDEMİR A. K.Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.121-124, 2009 (Scopus)37. Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü (Vaka Raporu)(Vaka Raporu)ÖZDEMİR DOĞAN D., YALÇIN YELER D., TUĞUT F.Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.47-51, 2009 (Scopus)
Books & Book ChaptersBooks & Book Chapters1. Diş Hekimliğinde Güncel Çalışmalar Metodoloji, Araştırma ve UygulamaDiş Hekimliğinde Güncel Çalışmalar Metodoloji, Araştırma ve UygulamaTuğut F. (Editor)livre de lyon, Lyon, 20222. Yumuşak Astar Materyalleri: Klinisyenler için GüncellemeYumuşak Astar Materyalleri: Klinisyenler için GüncellemeTUĞUT F.in: SAĞLIK &amp; BİLİM 2022: Odontoloji-II, Dal Dönertaş Aycan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.313-324, 20223. Diş Hekimliğinde Kullanılan Polieter Eter Keton Materyalinin Özellikleri Ve Kullanım AlanlarıDiş Hekimliğinde Kullanılan Polieter Eter Keton Materyalinin Özellikleri Ve Kullanım AlanlarıKARANFİL E. N., TUĞUT F.in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Cilt 1, Evereklioğlu Cem, Erten Mehmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara,pp.135-158, 20224. CAD/CAM Sisteminde Kullanılan Materyallerin Protetik Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları VeCAD/CAM Sisteminde Kullanılan Materyallerin Protetik Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları VeÖzellikleriÖzellikleriDURUKAN D., TUĞUT F.in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-1, Şahna Engin, Akgül Hasan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.71-88,2022



5. Ağız içi Estetik UygulamalarAğız içi Estetik UygulamalarTUĞUT F.in: Kadın Sağlık Estetik, Nilüfer Tuğut, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.388-398, 2022
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